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CZ/DUM/ 54/2022

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania w trybie podstawowym ZP/3/2022 na zadanie: ,Dostawa

materiatéw opatrunkowych i nici chirurgicznych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy odpowiada na nastepujace pytania:

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiajacy w pozycjach, gdzie wymaga dtugosci nici 70cm, dopusci rowniez dtugosé
75cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Dot. Pakietunr 2 poz. 1-2

Czy Zamawiajgcy dopusci syntetyczne, wchtanialne, barwione, jednowtdkienkowe nici
chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75%
po 14 dniach, ok. 65% (4/0 i mniejsze) i 0k.70% (3/0 i wieksze) po 28 dniach, ok. 55% (4/0
i mniejsze) i 60% (3/0 i wieksze) po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i catkowitym czasie
wchtaniania 180-210 dni?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie

Dot. Pakietu nr 2, poz. 3 - 10

Czy Zamawiajgcy dopusci szwy wchtanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, fioletowe,
czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego,
czas catkowitej absorpcji 60- 70 dni, zdolnosé podtrzymywania tkankowego po 14 dniach
o0k.75%, po 21 dniach 0k.50% pierwotnej wytrzymatosci, bez dodatku dioctanu
chlorheksydyny?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Dot. Pakietu nr 2, poz. 11 - 14

Czy Zamawiajgcy dopusci szwy wchtanialne, syntetyczne, plecione, powlekane, fioletowe,
czas podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego,
czas catkowitej absorpcji 60- 70 dni, zdolnos¢ podtrzymywania tkankowego po 14 dniach
ok.75%, po 21 dniach ok.50% pierwotnej wytrzymatosci?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatgcznika nr 2 do SWZ

Dot. Pakietu nr 2, poz. 15-17

Czy Zamawiajacy dopusci szew syntetyczny, wchtanialny, monofilament, barwiony, z
kwasu glikolowego oraz kaprolaktonu, czas podtrzymywania tkankowego, po 7 dniach ok.
70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, czas catkowitej absorpcji 90-120 dni?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wyzej opisane rozwigzanie




Dot. Pakietu nr 2, poz. 27

Czy Zamawiajgcy dopusci szwy niewchtanialne, monofilamentowe, syntetyczne,
polipropylenowe bez dodatku polietylenu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zatacznika nr 2 do SWZ

Dot. Pakietu nr 2, poz. 29

Czy Zamawiajgcy dopusci w w/w pozycji szew poliestrowy powlekany?

W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy sie z proshg o wydzielenie w/w pozycji do
osobnego pakietu?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zatgcznika nr 2 do SWZ.

Zgodnie z zapisami w Rozdziale Il pkt. 4 SWZ z pakietéw nie beda wytaczane
poszczegolne pozycje i nie beda tworzone nowe pakiety

Z powazaniem




